
第71回材料と環境討論会 大気腐食Ⅱ C-308 沖縄県市町村自治会館

◆ＡＩ(⼈⼯知能)を⽤いた画像解析の腐⾷への適⽤

概要

●畳み込みニューラルネットワーク(CNN)およびマルチモーダル
 AIを用いて, 画像解析による亜鉛めっき鋼板の腐食判定

 を行った.

●CNNでは,付着塩量の判定は正解率90%と高い値を示し
 たが,曝露時間の判定は正解率47%と低い結果となった.

●画像以外のデータも学習させたマルチモーダルAIは,
曝露時間の正解率は100%と高い結果となった.

マルチモーダルAIの模式図
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マルチモーダルAIを⽤いた曝露時間の予測
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